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-  Ausführungsvorschriften für Leitungen- und Grabenarbeiten gemäss VSS-Norm und SUVA

-  Dimensionierung und Ausführung gemäss VSS-Norm

Bankett mit und ohne wasserführendem Fahrbahnrand

Fahrbahn Bankett
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1. Schicht
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Richtwerte, je nach Fabrikat leicht verschieden

Für SB min. und h min.
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ca. 20-30 cm
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Sohlenbreite auf Höhe der Rohrsohle

Höhe der Bettungsschicht

Höhe der Schutzschicht

Sicherheitshöhe

Abstand zwischen Rohr und Grabenwand
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Bei gespriessten Gräben SB gemäss VSS und SUVA

gestampft, Oberfläche abgeglättet

C 16/20, X0, Dmax.16, Cl 1.0, C2

Beton gemäss SN EN 206-1

ca. 20-50 cm stark.)

(Schichtstärke ja nach Durchlässigkeit

Aushubmaterial

Abdichtung mit bindigem

(Absprache mit PL TBA)

ungeb. Gemisch 0/45 OC85 

Standardabdeckung

(Fussweg)


