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-  Qualität und Form der Schalensteine gemäss VSS-Norm
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Mehrbeton :

Fahrbahn / Fussweg Vorplatz

-  Fugen mit Zementmörtel frosttausalzbeständig

-  Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat

Planie

Deck-, Binder-
und Tragschicht

3:
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3:2

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN
BUNDSTEIN                    1:5
SCHALENSTEIN TYP 12
03.21

22 cm 0.034 m³ /m'

hd

bis 12 cm

Betonbedarf
Beton nach SN EN 206:2013
Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung
Betongranulat (C)   25% [M.] < (C) < 40%
C16/20, X0(CH), Dmax 16, CL 1.0, C0 oder
Splittbeton 4/8, CEM 42.5 200 kg/m³ w/z 0.37

611Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

30 cm

B

Alle Masse in cm

3

0.0083324


